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INTRODUCCIÓN
La técnica de polimerización convencional de las bases protésicas para dentaduras acrílicas se realiza mediante el moldeo de una masa de monómero-polímero utilizando la técnica de cera perdida en un baño de agua. Sin embargo, esta técnica presenta algunas desventajas, como una mayor sensibilidad, mayor tiempo de laboratorio y un elevado consumo de energía.
    
El uso de energía de microondas en la industria alimenticia sugirió ventajas similares para la confección de prótesis dentales. Sin embargo, existe confusión sobre la intercambiabilidad de las técnicas de procesamiento. Algunas de las ventajas de la polimerización por microondas incluyen menor costo, menor tiempo de laboratorio y menor sensibilidad a la técnica. El objetivo del presente estudio es la rehabilitación de un paciente totalmente edéntulo mediante prótesis confeccionadas con la técnica de polimerización de microondas.
METODOLOGÍA
Paciente masculino de 76 años de edad acude a la clínica de Prótesis Total de la Facultad de Odontología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, refiriendo insatisfacción con el aspecto y la estabilidad de sus prótesis antiguas [Fig. 1]. Se realizó un plan de tratamiento cumpliendo los parámetros estéticos y funcionales pertinentes al caso.
    
Posteriormente, se llevó a cabo el encajonado de la prueba de encerado funcional, utilizando una mufla reforzada con fibra de vidrio indicada para la polimerización de resinas acrílicas por microondas [Fig. 2].
RESULTADOS
Se logró realizar la rehabilitación de un paciente edéntulo total mediante prótesis acrílicas utilizando la técnica de polimerización por medio de microondas.

Figura No. 1:  Prótesis antiguas que utilizaba el paciente.





Figura No. 2: Prótesis acrílicas colocadas en el paciente (A). Encajonado en el microondas (B).   
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CONCLUSIÓN
El presente caso reporta la viabilidad de confeccionar una prótesis total acrílica mediante polimerización por microondas. Dentro de las limitaciones de este estudio, se destaca el ahorro de tiempo, energía y material en el proceso de confección, obteniendo resultados óptimos en términos de estética y función.
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